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Metenviro 

Grenzen des Metallrecyclings 

Hintergrund 
Zur Bereitstellung von Metallen gilt als Faustregel, dass das Recycling um-
weltschonender ist als der Primärerzabbau. Unsere Studien haben aller-
dings ergeben, dass diese Faustregel vor allem auf die Abfälle von Low-
Tech Produkten beschränkt ist, denn Low-Tech Produkte zeichnen sich 
durch einen hohen Metallgehalt aus (Beispiel Dachrinne aus Kupfer). An-
ders sieht dies bei High-Tech Produkten aus, bei denen typischerweise der 
Metallgehalt gering ist und zudem noch die Metalle dispers verteilt vorlie-
gen (Beispiel Kupfer und Gold im Smartphone). Beim Recycling dieser Pro-
dukte sind nicht nur die Kosten je gewonnenem Kilogramm Metall hoch, 
sondern es kann sogar passieren, dass der ökologische Aufwand für das 
Recycling grösser wird als der ökologische Aufwand für die Metallgewin-
nung durch Primärerzabbau. In diesen Fällen wäre also das Recycling öko-
logisch schlechter als der Erzabbau. Wird die Umweltbelastung pro Kilo-
gramm Rohstoff betrachtet, ist die Gewinnung seltener Metalle wie Rho-
dium, Palladium, Platin oder Gold aus den entsprechenden Erzen mit be-
sonders hohen Umweltbelastungen behaftet. Wird allerdings die spezifi-
sche Umweltbelastung mit der jährlich produzierten Metallmenge multipli-
ziert, sind es jedoch die Massenmetalle, welche den weitaus grössten Bei-
trag zur globalen Umweltbelastung verursachen. 

Allein drei Metalle sind bereits für 75 % der globalen Umweltbelastung 
durch den Erzbergbau verantwortlich: Eisen, Kupfer, Aluminium. Weitere 
15 % der Umweltbelastung entfallen auf die Metalle Zink, Gold und Chrom. 
Bei unseren Untersuchungen zu den Grenzen des Metallrecyclings haben 
wir daher auf die in Abb. 1 markierten Metalle fokussiert.  

Abb. 1: Globale Umweltbelastung durch die Produktion ausgewählter Metalle in % (ku-
mulativ). Nur sechs Metalle sind bereits für 90 % der globalen Umweltauswirkungen des 
Erzbergbaus verantwortlich. 
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Modell zur Kosten-Nutzen-Analyse des Recyclings 
Die Abb. 2 zeigt das Vorgehen zur Bestimmung des ökolo-
gisch optimalen Metall-Rückgewinnungsgrads. Die x-Achse 
bezeichnet den Rückgewinnungsgrad eines Metalls, z.B. 
Kupfer aus Elektro- und Elektronikgeräten, von 0 % bis 
100 %. Auf der y-Achse ist die mit dem Recycling verbun-
dene Umweltbelastung in Umweltbelastungspunkten (UBP) 
aufgetragen. Mit zunehmendem Rückgewinnungsgrad 
steigt die Umweltbelastung der Metallextraktion aus dem 
Recyclinggut überproportional stark an (rote Kurve), weil pro 
Kilogramm extrahiertem Wertstoff immer mehr Energie und 
Chemikalien aufgewendet werden müssen. Die durch das 
Recycling vermiedene Umweltbelastung gegenüber dem 
Erzbergbau kann als „ökologischer Ertrag“ von der Umwelt-
einwirkung des Recyclingprozess abgezogen werden. Weil 
pro Kilogramm recyceltes Metall eine entsprechende Anzahl 
UBP gutgeschrieben wird, steigt die Kurve der gesparten 
UBP linear an (blaue Gerade). Der Punkt, an dem die Diffe-
renz zwischen den durch die Vermeidung des Primärerzab-
baus eingesparten UBP und den durch den Recyclingpro-
zess generierten UBP am grössten ist, beschreibt das öko-
logische Maximum (grüne Kurve). Es ist ökologisch unsin-
nig, Metalle über diesen optimalen Rückgewinnungsgrad 
hinaus zu extrahieren, denn die Umweltbelastung durch die 
Bereitstellung des Metalls aus dem Erzbergbau wäre in die-
sem Fall geringer als die durch das Recycling. 

Abb. 2: Schematische Darstellung zur Bestimmung des optima-
len Metall-Rückgewinnungsgrads aus metallhaltigen Abfällen. 
Die Umweltbelastung wird durch UBP (Umweltbelastungs-
punkte) ausgedrückt. 

Der Erlös für recycelte Metalle ist der globale Marktpreis und 
damit unabhängig vom Standort der Recyclinganlage. An-
ders bei den Kosten: Infolge höherer Umweltauflagen sind 
die Recyclingkosten in der Schweiz höher als z.B. in Schwel-
lenländern (wo z.B. die Abfälle aus dem Recycling nicht um-
weltgerecht entsorgt werden). Recyclingprozesse von High-
Tech Produkten sind daher in der Schweiz nur durchführbar, 
wenn sie durch Massnahmen wie eine vorgezogene Recyc-
linggebühr (VRG) unterstützt werden. Durch die VRG wird 
ein Teil der externen Kosten (Vermeidung von Umweltver-
schmutzung) internalisiert. Grundsätzlich wäre es sinnvoll, 

die VRG so hoch zu wählen, dass der von den Metallrecyc-
lern realisierte Metall-Rückgewinnungsgrad gerade im öko-
logischen Optimum liegt. 

Fallbeispiel: Recycling von Elektronikschrott  
In der Regel werden durch das Recycling von E-Schrott 
mehrere Metalle erfasst, insbesondere Eisen, Kupfer, Alu-
minium, Gold und Chromnickel (Edelstahl). Die durch Re-
cycling vermeidbaren UBP sind proportional zur Masse der 
rückgewonnenen Metalle, bewertet mit ihren Umwelteinwir-
kungen (in UBP). Würden z.B. alle in einem Laptop enthal-
tenen Metalle recycelt (Rückgewinnungsgrad 100 %) und 
würde der Recyclingprozess selbst keine UBP verursachen, 
liessen sich gegenüber dem Erzbergbau knapp 32‘000 UBP 
einsparen (UBPmax). 

Beim Laptoprecycling werden in der Schweiz etwa 78 % der 
durch die Metallrückgewinnung potenziell vermeidbaren 
UBP tatsächlich eingespart. Dieser Recyclinggrad entspricht 
gemäss unseren Abschätzungen ungefähr gerade dem öko-
logischen Optimum wie in Abb. 3 dargestellt. 

Abb. 3: Von den durch Laptop-Recycling potentiell vermeidba-
ren UBP werden nach dem Stand der Technik und unter Be-
rücksichtigung der Höhe der VRG effektiv 78 % eingespart. 

Ausgehend von der Überlegung, dass trotz forciertem Re-
cycling noch über mehrere Jahrzehnte der überwiegende 
Anteil des globalen Metallbedarfs aus dem Erzbergbau ge-
deckt werden muss, ist auch noch folgende Erkenntnis inte-
ressant. Bis aus Rohstoffen ein Produkt wird, z.B. ein Smart-
phone, durchlaufen die Rohstoffe über eine lange Kette von 
Zwischenprodukten zahlreiche Verarbeitungsstufen. Die 
spezifische Umweltbelastung (UBP pro kg Zwischenpro-
dukt) nimmt entlang dieser Produktionskette ab, d.h. die 
höchste spezifische Umweltbelastung fällt am Anfang der 
Kette an (Abbau und Aufbereitung des Rohstoffes). Gegen-
läufig verhält sich hingegen die Wertschöpfung je kg Zwi-
schenprodukt: Sie nimmt mit jeder Verarbeitungsstufe zu. 
Ein Grossteil der Umweltbelastung lässt sich also mit einem 
relativ geringen finanziellen Aufwand am Anfang der Wert-
schöpfungskette vermeiden, denn hier ist der ökologische 
Nutzen je eingesetzten CHF am höchsten. Vor diesem Hin-
tergrund wäre es möglicherweise kosteneffizienter den Roh-
stoffabbau in den Erzeugerländern ökologisch zu verbes-
sern als zu versuchen, die Umweltschädigung in den späte-
ren Stadien der Produktionskette zu minimieren, also in den 
Fabriken der Industrienationen. 

 


