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Fachhochschule

Das Institut fiir Umwelt-
und Verfahrenstechnik
UMTEC besteht aus drei
Fachgruppen: Rohstoff und
Recycling, Wasser und Ab-
wassertechnik sowie Ad-
vanced Materials and Pro-
cesses. Rund 15 Wissen-
schaftler/innen und Ingeni-
eure/innen aus den Berei-
chen Maschinen- und Ver-
fahrenstechnik, Umweltwis-
senschaften und Chemie
betreuen Forschungs- und
Entwicklungsprojekte.

Die Fachgruppe Rohstoffe
und Recycling beschaftigt
sich vor allem mit der mecha-
nischen Aufbereitung von
Sekundarrohstoffen. In ei-
nem einzigartig ausgestatte-
ten Verfahrenstechniklabor
entwickeln wir Verfahren und
Gerate zur Separation von
Schittgutern und zur Pha-
sentrennung. Wir greifen auf
eine langjahrige Erfahrung
aus zahlreichen Projekten
mit  Industrieunternehmun-
gen und Umweltdmtern zu-
rick. Rund 40 Patentanmel-
dungen belegen unser Inno-
vationspotenzial.

Unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Bereich
Recycling und Verfahrens-
technik sind Uberwiegend
Ingenieure/innen von der
OST und der ETH Zdrich.

www.umtec.ch / www.ost.ch
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VinylAcid
Salzsaure aus stofflich nicht recycelbarem PVC

Hintergrund

Zwecks Metallriickgewinnung werden heute in der Schweiz rund 2/3 der
Flugaschen aus Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) im FLUWA-Verfah-
ren "sauer gewaschen". Die erforderliche Saure, hauptsachlich Salzsaure
(HCI), wird durch die nasse Reinigung der Abgase von KVA erzeugt und
substituiert HCI in "technischer Qualitat". Ungeféahr die Halfte der in Rauch-
gaswaschern zuriickgewonnenen HCI stammt aus der Verbrennung von
PVC-haltigen Abfallen. Ab 2026 muissen alle KVA-Flugaschen in der
Schweiz sauer gewaschen werden. Die in Schweizer KVA erzeugte Saure
reicht hierfir nicht aus, sodass diese in technischer Qualitat zugekauft
werden misste. Im Projekt VinylAcid wurden PVC-haltige Abfalle, die
stofflich nicht recyclierbar sind, gezielt in KVA mit nasser Rauchgasreini-
gung eingeschleust. Hierdurch wird die in der Rauchgaswasche produ-
zierte Menge HCI erhéht und es muss keine technische HCI fur die FLUWA
dazugekauft werden. Hinzu kommt, dass alte PVC-Abfalle haufig Schwer-
metalle wie Blei und Cadmium enthalten, weshalb diese Abfalle nicht stoff-
lich recycelt werden kénnen und thermisch verwertet werden. In der Euro-
zone verfugen die meisten Anlagen Uber eine trockene Rauchgasreini-
gung und die Flugaschen werden in Untertagdeponien abgelagert. In sol-
chen Anlagen sind die Sauregewinnung und die Schwermetallextraktion
technisch nicht moglich. Werden solche Abfalle jedoch in Schweizer KVA
mit Rauchgaswasche und FLUWA eingesetzt, kann daraus nicht nur HCI
hergestellt werden, sondern die darin enthaltenen Schwermetalle werden
ebenfalls recycelt. Dieses "chemische" Recycling von PVC zu Salzsaure
bietet sich an als mdgliche Ergénzung zum stofflichen PVC-Recycling

Versuchsdurchfiihrung

In zwei Versuchen im August 2021 und im Marz 2022 wurden PVC-haltige
Abfalle im laufenden Betrieb der KVA Thun dem normalen Abfall beige-
mischt. Im ersten Versuch wurden wahrend 5 Tagen 40 t Kunststoffsor-
tierreste mit niedrigem Chlorgehalt (Chlorgehalt ca. 3%) eindosiert. Im
Versuch 2 wurden Uber 17 Tage total 80 t stark chlorhaltige Abfélle (Chlor-
gehalt ca. 20%) eingegeben.

Abb. 1: Links: Sortierreste aus der Versuch 1.

Rechts: PVC-Bodenabschnitte fiir Versuch 2.
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Ergebnisse

Gegenuber der jeweiligen Referenzperiode 8 Wochen
vor den Versuchen stieg die mittlere tagliche Saurepro-
duktion im Versuch 1 um 33 % und im Versuch 2 um
45 % an. Uber die Bilanzierung der Chloridgehalte der
Verbrennungsriickstande wurde gezeigt, dass praktisch
das gesamte des dem Abfall mittels Beimischung von
PVC zugesetzten Chlors tatsachlich zu Salzsaure um-
gesetzt wird.
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Abb. 2:  Steigerung der Sdureproduktion und der HCI Konzentration
im Rauchgas in den beiden Versuchen gegeniiber dem Normalbetrieb
ohne PVC-Dosierung.

Die Konzentrationen an flichtigen Schwermetallen in
den Flugaschen waren wahrend der beiden Versuche
héher als im Normalbetrieb. Das zusatzliche Chlor im
Abfall bildete offenbar vermehrt leichtfliichtige Schwer-
metallchlorid-Verbindungen, wodurch diese Schwerme-
talle aus der Schlacke in die Flugasche transferiert wur-
den. Dieser Effekt ist durchaus erwiinscht, denn aus der
Flugasche werden anschliessend die wasser- respek-
tive saurel6slichen Schwermetalle im FLUWA Verfah-
ren extrahiert und recycliert.
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Abb. 3:  Schwermetalltotalgehalte in den Flugaschen wéhrend den

beiden Versuchen im Vergleich zum Basisszenario im Normalbetrieb
ohne PVC-Zugabe.
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Bei der Revision der KVA Thun direkt im Anschluss an
den Versuch 2 wurden keine verstarkte Korrosion fest-
gestellt, die im Zusammenhang mit den Versuchen ste-
hen kdnnte. Da die Korrosion vor allem unterhalb von
Ablagerungen auf Eisenteilen stattfindet, ist die Korrosi-
onsrate in der Mullverbrennung nicht direkt abhangig
von der HCI-Konzentration im Rauchgas. Es war daher
zu erwarten, dass eine moderate Erhéhung der Chlor-
mengen im Abfall nicht zu verstarkter Korrosion fiihrt.
Die Bildung von Ablagerungen auf den Warmetau-
schern ist nur anfanglich dem Chlor geschuldet und ist
grundsatzlich nicht verhinderbar. Im Abfall ist ohnehin
Chlor enthalten. Also ist die Korrosion zwar chlor- aber
nicht PVC-spezifisch.

Fazit und Ausblick

Das Prinzip VinylAcid, das chemische Recycling von
Chlor und Schwermetallen aus nicht stofflich recyclier-
baren PVC-Abfallen, funktioniert. Die Verbrennung von
moderaten Mengen zusatzlichem PVC in einer mit
Rauchgaswéasche ausgestatteten KVA ist gut be-
herrschbar und die Sduremenge wird etwa proportional
zur Erhéhung der PVC-Menge gesteigert. Das zusatzli-
che Chlor und die Warme flhren zum verstarkten
Transfer von flichtigen Schwermetallen aus der Schla-
cke in die Flugasche, aus der sie mit der sauren Flug-
aschenwasche wieder zuriickgewonnen werden kon-
nen.

VinylAcid ist aus doppelter Sicht eine sinnvolle Ergéan-
zung zum stofflichen PVC-Recycling:

e Okologisch, da durch den erhéhten Transfer von
volatilen Schwermetallen in die Flugasche, und der
Ruckgewinnung dieser Schwermetalle mittels
FLUWA Priméarressourcen geschont werden. Die
Saure substituiert technische HCI, deren Produktion
Energie und Ressourcen verbraucht.

o Okonomisch, denn zusétzlich produzierte Séure er-
setzt technische HCI, die mit aktuellen Marktpreisen
teuer zugekauft werden misste. Weiter bietet sich
fir die KVA eine zusatzliche Einnahmequelle durch
Annahme solcher PVC-Sortierreste (Gate-Fee). In
der EU fallen immer noch grosse Mengen an PVC
an, das viel Blei enthalt. Dieses Material ist nicht re-
cyclebar, aber es kann — unter Rickgewinnung des
Bleis - verbrannt werden.
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